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Блок-схема. Переработка автомобильного И

архитектурного многослойного стекла
 

           

 
   

  

ОТХОДЫ аВТОМОбИЛЬНОГО И архитектурного МНОГОСЛОЙНОГО стекла

“Региональные пунпы сбора И первичной переработки стекла

{Автосервисы

`/Площадки утршизации автомобршей

`/Упорядоченные или стихийные места накопления автомобршьного стекла

 

Переработка стекла

  

  

  

   

 

  

      
      
   

Вариант №9А. Мобильный (передвижной) комплекс

Ва : иант №9 Б. Стационарный комплекс переработки

й различных фракций Полимерная пленка

 

   

 

Производство тепло И звукоизоляционных
материалов на фенолфармапьдегидном связующем

 

   
Поставка мелкой

фракции ПВБ

 

    

   

 

   

ПрОРВВОДСТВО СТЁКПОВОПОКНЗ. И СТЁКПОТКЗНИ
 

Продукты глубокой переработки полимерной пленки
Водо-органоразбавпяевымые дисперсии,

`/полуфабрика'ш-хый лак «Дон—20»,

(модификатор «Дон- 16»,

`/порошковые краски,
“специальные краски, грунты, клеевые композиции,
(универсальное связующее «Азов-Д801б»

 

Производство микросфер  
ПрОРВВОДСТВО СТЁКПОППЗСТИКОВОГО профршя 



Продукты переработки триплексного стекла

 

 

Стеклопластиковый

профиль    
 

  
Производство тепло И Производство стеклоткани

звукоизоляционных И стекловолокна
материалов . .."-:.:..д-П' . `    



Направления применения микросфер

 

Строительная промышленность

`/Сверхлегкие бетоны;

\/Сухие строительные смеси;

`/Теплозащитные покрытия;

“Звукозащитные материалы;

`/Дорожная разметка;  
 

 

 

Химическая промышленность

`/Пр0И3водство ЛКМ;

`/Взрывчатые вещества;

`/ТерМ0пласты;

`/Пеногасители;

`/Катализаторы;

`/Распыляемые синтетические пены;
 

 

Нефтегазовая промышленность

ИТампонажные М&ТСРИЗЛЬ1 ДЛЯ НСфТЯНЬ1Х И газовых

скважин;

`/Буровые растворы;  
 

 

 
Машиностроительная промышленность

`/Композитные материалы;

`/Ремонтные шпатлевки, грунтовки;

`/Теплоизоляционные материалы;

`/3вукозащитные материалы;

`/Стекловолокно;

`/Стеклоткань;   
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Продукты глубокой переработки полимерной пленки

Водо И органоразбавляемые ДисперСИИ (базовое связующее ДЛЯ

производства экологически чистых высококачественных красок,

грунтов);

Порошковые краски;

Со-связующее, Добавки, модификаторы, ДЛЯ управляемого

изменения фИЗИКО-ХИМИЧЗСКИХ показателей конденсационных смол,

а также красок, грунтов на ИХ основе;

Органоразбавляемые полуфабрикатные лаКИ ДЛЯ производства

высококачественных быстросохнущих красок, грунтов, клеев

специального назначения;



Направления применения продуктов переработки

полимерной пленки

 

Металлургия Мебельная И

\/ деревообрабатывающая
Защитно-изолирующие покрытия промышленность

по жести ЭЖК, алюминиевой фольге.

\/Покровные лаки, цветные лаки,

ИВременные защитные покрытия по ЛСССИРУЮЩИС лаки, красящие
профильному прокату, листу, составы.

металлической трубе.

“Лаки для защиты амальгамы

\/ Окраска рулонного листового зеркал.
металла по технологии Соі1 Соа’гіпг.   
    ДОРОЖНОС СТРОИТСЛЬСТВО

\/ Термопластик, холодный пластик И эмали для разметки дорожных покрытий.
 

 



Направления применения продуктов переработки

полимерной пленки. Продолжение

 

 

СТРОИТСЛЬНЯЯ ПРОМЬПШЛеННОСТЬ
 

“ ХИМИЧССКЯЯ ПРОМЬПШЛСННОСТЬ
ЗаЩИТНО-декоративные покрытия для

деталей И изделий ИЗ алюминия, цинка,
\/М0 И ика ИЯ алки ных

полиэтилена, полипропилена И ПВХ. д ф Ц д ’
полиэфирных, эпоксидных,

\/ нитроцеллюлозньш‚ акриловых,

Укрывистые, светоотражающие И МСТЗКРИЛОВЫХ, фенольных,

светозащитные покрытия по стеклу. фенолформальдегидных,

мелаМИНОформальдеГИдных смол, &

также красок, лаков, грунтов И
\/Быстросохнущие, атмосферостойкие „

КЛССВЬ1Х КОМПОЗИЦИИ на ИХ ОСНОВС.   грунты, краски по бетону, стали, чугуну,

гипсокартону, плитам МДФ, ОЗВ, фанере,

ДСП, ДВП, изделиям ИЗ древесины   



Количество автомобилей по отдельным регионам РФ

 
* Данные агентства "Автостат"



Расчет ПО КОПИЧЭСТВУ ОТХОДОВ стекла

Количество автомобилей в Москве и Московской

области 6 000 000

89:Количество авто‚ меняющих стекла в год (%

"

Количество авто меняющих стекла (шт. в год.)

480 000

Средний вес автомобильного стекла (кг.)

Вес ПВБ (пленки) кг. 0,8-1‚З

Вес стекла (кг. 13,7

Годовой объем отходов стекла (тонн в год..)

Ч

А (
Л

6 576

Годовой объем отходов пленки (тонн в год)

624

 * СТаТИСТИЧССКИС данные



Передвижной мобильный комплекс по первичной

переработке автомобильного стекла

Производительность (тонн в час)
 

Рабочий день (часов)
 

Переработка в день (тонн)
 

Количество рабочих дней в году
 

Переработка в год (тонн)   



Территориальные пункты приема, первичной

переработки И накопления автомобильного стекла

 



Территориальные накопительные пункты (склады)

стеклофракции и полимерной пленки

 



Переработка стекла. Передвижной мобильный

комплекс

 



Переработка стекла. Стационарный комплекс

 



Вторичное разделение стеклофракции и

полимерной пленки
тычи- *— …

 



Наши продукты
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Спасибо за внимание

Контакты:

Врублевский Сергей Борисович

т. +7 918 558 5156

Е-таіі: Піттепіп9@таі|.ги

сЬіт’сесЬіп9.ги

пЬз9гоир.ги

рі9теп1.ргот0500.ги

2іпс.ргот0500.ги

іГо.ргот0500.ги

|аК.ргот0500.ги


